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Nome commerciale: MISTO CEMENTATO  
 

Produttore:   VACCARI ANTONIO GIULIO S.p.A. 

 

Sito produttivo:  Stabilimento “Gualda”, Montecchio Maggiore (VI) 

 

Impiego: Il prodotto MISTO CEMENTATO è un materiale ottenuto dalla miscelazione di inerti, 

cemento ed acqua; è utilizzabile come strato di fondazione nelle pavimentazioni 

stradali per incrementare notevolmente la capacità portante. 

 

 
MATERIALI INERTI 
 

I materiali inerti componenti la miscela sono aggregati marcati CE e conformi alla normativa armonizzata 

UNI EN 13242:2008 “Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego di opere di 

ingegneria civile e nella costruzione di strade”. 

Inerti di natura calcarea e basaltica. 

 

 
LEGANTE 
 

Cemento tipo Portland CEM II/B-LL 32,5 R conforme alla norma armonizzata UNI EN 197-1:2011. 

Il dosaggio del legante cementizio è pari al 3%. 
 

 
ACQUA 
 

Priva di impurità dannose, oli, acidi, alcali, materie organiche e sostanze nocive. 

 

 

PESO SPECIFICO DELLA MISCELA: 1,80 Mg/m3 

 

 

La produzione di Misto cementato presso il nostro impianto di Montecchio Maggiore è conforme alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015. 
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